X Lindner

Verarbeitungsbeschreibung

NORIT-Gebundene Schuttung

- Nicht brennbar

- Schnell trocknend

- Hohe Druckfestigkeit

- Hoch warmedammend

- Fir extreme Hohenausgleiche

- Hervorragend pumpfahig

- Konstante, homogene Mischung

- Einzigartig und patentgeschutztes Additiv

Die NORIT-Gebundene Schiittung, dient zum Einsatz unter den NORIT-Trockenestrichsystemen

und besteht aus zementgebundenem, unversehrtem und geschlossenzelligem Polystyrol-Hartschaumgranulat.
Mit der einfach verarbeitbaren NORIT-Gebundenen Schiittung werden ebene, schall- und warmedammende
Unterschichten hergestellt, die trotz geringen Gewichts stark belastbar und friih begehbar sind. Sie ist hervor-
ragend geeignet flir den Einsatz von hohen und unterschiedlichen Schiitthohen in Neubauten und bei der Alt-
bausanierung. Nach Durchtrocknung gibt es kein nachtragliches Absenken oder Verdichten mehr. Bis zu einer
Schiitthohe von 2000 mm kann die NORIT-Gebundene Schiittung eingebracht werden. Durch das patentierte
Additiv wird eine konstante Vermischung garantiert. Bereits nach 24 Stunden* kann die Verlegung mit dem
einzigartigen NORIT-Trockenestrich oder der innovativen NORIT-FuBbodenheizung begonnen werden. Einen
Bedarfsrechner zur Mengenermittlung finden Sie auf unserer Internetseite.

*ca. 24 Std. Trockenzeit bei einer Schichtstarke von 100 - 120 mm

Vorbereitung

Einbaubedingungen

- Relative Luftfeuchtigkeit im Mittel < 65 %

- Luft- und Untergrundtemperatur > 5 °C

- Vor Frost und Nasse schiitzend auf Paletten
trocken lagern

Werkzeuge

- Estrichabziehlehre

- Mischer, z. B. Betonmischer/Mischpumpe
- Glattscheibe

Materialien
- NORIT-Gebundene Schiittung

Bei Bedarf:
NORIT-Nivellierprofil
Randdammstreifen
Dammung

Diese Beschreibung versteht sich als Empfehlung fiir Standardeinbausituationen.
Baustellenbezogene Besonderheiten erfordern ggf. eine abweichende Verlegung. Technische Anderungen auch ohne Ankiindigung vorbehalten.

Untergrund

Federnde Konstruktionen wie z. B. lose Holzdielen
mussen fixiert werden. Der Untergrund muss sauber,
tragfahig und frei von Trennmitteln sein. Beschich-
tungen, die keine Haftverbindung haben miissen ent-
fernt werden. Um eine optimale Haftung zu erreichen
sollte auf eine Trennlage z.B. Rieselschutz oder PE-
Folie verzichtet werden, die bauphysikalischen Regeln
sind jedoch zu beachten. Bei einer erdberiihrenden
Betonplatte muss eine spezielle Feuchteabdichtung
nach DIN 18195 unter der Schiittung angeordnet
werden. Optional kann ein Randdammestreifen ange-
bracht werden. Dieser muss den gesamten Bodenauf-
bau von allen aufgehenden Bauteilen entkoppeln.
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Bedarf an NORIT-Gebundene Schiittung pro m?

Schiitthéhe / mm 10 50 100 500 1000
Liter 10 50 100 500 | 1000
m3 0,01 0,05 | 0,10 0,50 1,00
Sacke ca. 0,15 0,75 1,50 7,50 15,00
I;"C‘;]k‘é?r?sg’;'cm ko) | 420 | 21,00 | 42,00 | 210,00 | 420,00

Verarbeitung

1. Anriihren/Mischen

Die NORIT-Gebundene Schiittung kann mit einem Handrihrwerk, Trom-
melmischer, Fallmischer oder einer Mischpumpe angemischt werden.
Beim Anrihren von Hand werden ca. 9 Liter Wasser pro Sack Schiittung
zu einer flieRfahigen Konsistenz gemischt. Wird die NORIT-Gebundene
Schiittung mit einer Mischpumpe verarbeitet, ist der Durchflussmesser
so einzustellen, dass ein flieRfahiger Mortel mit gleichmaRiger Konsi-
stenz entsteht.

l.1 2. Damme schiitten/NORIT-Nivellierprofile ausrichten

Geschuttete Damme direkt an der Wand oder mit einem Wandabstand
von ca. 50 cm die NORIT-Nivellierprofile in entsprechender Héhe
ausrichten. Mit einer erdfeuchten Konsistenz der NORIT-Gebundenen
Schittung werden die Profile auf punktférmige Aufhaufungen, im Ab-
stand von ca. 100 cm, verlegt. Alle folgenden Damme/Profile werden
parallel zum Ersten verlegt. Der Abstand ist abhdangig von der Lange
der Abziehlehre. Hohenkontrolle mit Schlauchwaage/Nivelliergerat.

3. Gebundene Schittung einbringen

Die NORIT-Gebundene Schiittung wird nun im Bereich zwischen

den Dammen/Profilen eingebracht (Mindestschiitthohe: 40 mm,
auch tber Kabeln und Rohrleitungen; maximale Schichtstéarke pro
Arbeitsgang 1000 mm). Mit einer Glattscheibe kann die angemischte
NORIT-Gebundene Schiittung gleichmaRig verteilt werden. Das
angemischte Material sollte innerhalb von 15 Minuten verarbeitet
werden.

4. Abziehen

Der Bereich zwischen den Dammen/Profilen kann mit Hilfe einer
Estrichabziehlehre planeben abgezogen werden. Die NORIT-
Nivellierprofile verbleiben in der abgezogenen Schittung. Nach ca.
1 - 4 Stunden ist die NORIT-Gebundene Schiittung begehbar. Die
fertige Oberflache ist wahrend der Austrocknung gegen Zugluft und
direkter Sonnenbestrahlung zu schiitzen. Die Oberflache ist keine
Nutzflache, die Laufwege sind bei Begehung abzudecken.

Bei langeren Standzeiten und nach Abschluss der Arbeiten sind die Werkzeuge und Maschinen
umgehend mit Wasser zu reinigen.

Optional kann nach Austrocknung der NORIT-Gebundenen Schuttung eine zuséatzliche Dammlage
eingebracht werden.

AbschlieRend kann der NORIT-Trockenestrich mit der einzigartigen Klickverbindung oder die
innovative NORIT-FuBbodenheizung verlegt werden. Produktinformationen und Verlegebeschrei-
bungen finden Sie auf unserer Internetseite: www.Lindner-Norit.com

Lindner GFT GmbH | Lange Lange 5 | 97337 Dettelbach | Deutschland
Tel. +49 (0)9324/3 09-50 00 | Fax +49 (0)9324/3 09-53 00 | www.Lindner-Norit.com | Norit@Lindner-Group.com

NORIT

Ein Produkt von Lindner

VAB_N_GS/D/1.0



